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1 منطق�.

1 49

% الحديد — المتمّم، ولا تذكره أي مواصف� — 51.6 Cr — 21 % Ni — 21 % Mo — 3.6 % % آثار وشوائب · 2.8

0.01 % إلى 100 % — كل قيم� هنا تُقارَن مباشر�، عقدًا بعد عقد.

≤ 0.03

≤ 0.6

1.8–2.5

≤ 0.03

≤ 0.02

20–22

3.4–3.7

20–22

المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسب� الخام للعنصر في السبيك� — فهذه هي الطريق� الصادق� الوحيد� لعرض 0.01 % و100 % في

صور� واحد�، وهي تعني أن كل قيم� هنا يمكن مقارنتها بأي قيم� أخرى.

يقع تركيب هذه الدرج� خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور )نافذ� تركيب منخفض السبائك(، لذا

لا تُتنبَّأ هنا أي درج� حرار� تحول.
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RMالحالة · الأبعا�

N/mm²

RE

N/mm²

to 600490215

الحالة · الأبعا�
RM

N/mm²

RE

N/mm²

A5

%

Sheet trick, GOST 7350-7759029530

الحالة · الأبعا�
RM

N/mm²

RE

N/mm²

A5

%

Sheet thin, GOST 5582-7554024525

1

.without limitations

4 تسمي� · 1

4روسيا / رابط� الدول المستقل�

00Х20Н20М4Бgost

03KH21N21M4GBgost

03Х21Н21М4ГБgost

ЭИ35gost

�لاحظة بشأن الاستخدا�.
EN 10204 2.1 يُرجى طلب شهاد� المصنع وفق .EN 10204 المصنّع�. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيق� فحص وفق

3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصف� في إصدارها الساري. 3.1

00Х20Н20М4Б

عرض سعر أو توافر أو شهاد� مصنع أو سؤال تقني — مباشر� من صفح� الماد�.

16‏/08‏/2026—
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https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1?material=00c43927-6c66-4f11-af07-298f2f623323&designation=0726c001-f62a-4356-a8e7-7cafc11be1fc
https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/00kh20n20m4b
https://steelequivalents.com/ar/%D8%A8%D8%AD%D8%AB

