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1 منطق�.
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% الحديد — المتمّم، ولا تذكره أي مواصف� — 97.8 Mn — 1.5 % Si — 0.4 % C — 0.2 % % آثار وشوائب · 0.1

0.01 % إلى 100 % — كل قيم� هنا تُقارَن مباشر�، عقدًا بعد عقد.

≤ 0.22

≤ 0.4

≤ 1.5

≤ 0.045

≤ 0.045

المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسب� الخام للعنصر في السبيك� — فهذه هي الطريق� الصادق� الوحيد� لعرض 0.01 % و100 % في

صور� واحد�، وهي تعني أن كل قيم� هنا يمكن مقارنتها بأي قيم� أخرى.

.Ni, Cr, Mo :لا يوجد تركيب كيميائي مسجَّل كافٍ للتنبؤ بدرج� حرار� تحول لهذه الدرج� — الناقص
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الحالة · الأبعا�
REH

N/mm²

20 ≤250 ≥

40 – 20240 ≥

40 ≥230 ≥
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الحالة · الأبعا�
A

So√ 5.65 · %

Lo = 5.65 √So23 ≥

الحالة · الأبعا�
KV

J

027 ≥

1 تسمي� · 1

1

E250B0is

�لاحظة بشأن الاستخدا�.
EN 10204 2.1 يُرجى طلب شهاد� المصنع وفق .EN 10204 المصنّع�. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيق� فحص وفق

3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصف� في إصدارها الساري. 3.1

E250B0

عرض سعر أو توافر أو شهاد� مصنع أو سؤال تقني — مباشر� من صفح� الماد�.
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