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SteelEquivalents

WERKSTOFFNUMMER 1.5122 - KLASSE 1.5

13240

Werkstoffnummer 1.5122

auch gefiihrt als 37MnSi5

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 7 Normbezeichnungen aus 7 Regionen.

DICHTE WEITERE BEZEICHNUNGEN KENNWERTE
7.85 s/cm3 7 in 7 Regionen 6 erfasst
Chemische Zusammensetzung Massenanteil in %

Was diese Legierung ist

Eisen — der Rest, den keine Norm angibt —971% @ Si—13% @ Mn—13% @C—04% Spuren & Verunreinigungen - 0.1 %

Logarithmischer MaBstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade fiir Dekade.

C L | 0.33-0.41
Si =i Unge\xl)'_r::llic_h
Mn L | 11-1.4
P === <> 0.035
I <> 0.035

0.01% 01 % 1% 10 % 100 %

Der MaBstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem
Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Fir eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —
es fehlt: Ni, Cr, Mo.
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Physikalische Eigenschaften 1 Kennwerte
KENNWERT WERT EINHEIT
Dichte 7.85 g/cm?®

Warmebehandlung 1 Verfahren
SCHRITT TEMPERATUR MEDIUM

source joins the operations with + / procedural order

Harten Temperatur nicht angegeben —

Anlassen Temperatur nicht angegeben —
Bezeichnungen in den einzelnen Norimen 7 Bezeichnungen - 1 als identisch belegt
Europa 1 Tschechien 1
37MnSi5 Eigener Name der Sorte din-en 13240 csn
Vereinigtes Konigreich 1 Polen 1
En46 bs 35SG pn
China 1 Serbien 1
35SiMn gb ¢.3230 srps
Russland / GUS 1
35Cr gost

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus 6ffentlich zuganglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach
bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffpriifung noch eine Abnahmepriifbescheinigung nach EN 10204.
Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. MaBgeblich ist stets das giiltige Normwerk in
seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 13240

Anfrage starten
Angebot, Verfligbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

DATENBLATT ONLINE WERKSTOFFSUCHE WERKSTOFFNUMMER STAND
Zur Werkstoffseite Alle Werkstoffe durchsuchen 1.5122 22.08.2026
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https://steelequivalents.com/de/anfrage?material=9cff2713-85fb-40a7-a146-6129b6ba03e2&designation=22a75d84-ca9b-43b9-9ebf-601a863e4873
https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/csn/13240
https://steelequivalents.com/de/suche

