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Werkstoffdatenblatt
Stand 22.08.2026

SteelEquivalents

WERKSTOFFNUMMER 1.1830 - KLASSE 1.1

C385U

Werkstoffnummer 11830

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 16 Normbezeichnungen aus 11 Regionen.

DICHTE WEITERE BEZEICHNUNGEN KENNWERTE
7.85 g/cm3 16 in 11 Regionen 6 erfasst
Chemische Zusammensetzung Massenanteil in %

Was diese Legierung ist

Eisen — der Rest, den keine Norm angibt —98.2% @ C—09% @ Mn—06% @ Si—0.3% Spuren & Verunreinigungen - 0 %

Logarithmischer MaBstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade fiir Dekade.
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Der MaBstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem
Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Fur eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —
es fehlt: Ni, Cr, Mo.

Physikalische Eigenschaften 1Kennwerte
KENNWERT WERT EINHEIT
Dichte 7.85 g/cm®

Steel Equivalents - steelequivalents.com Angaben ohne Gewdhr - kein Ersatz fiir eine Abnahmepriifbescheinigung Seite 1 von 2



SteelEquivalents.com 1.1830 - C85U - Werkstoffdatenblatt

Bezeichnungen in den einzelnen Normen 16 Bezeichnungen - 2 als identisch belegt
Europa 2 Frankreich 1
C85U Eigener Name der Sorte din-en C90E2U afnor
C85W Eigener Name der Sorte din-en
International 1
Vereinigtes Konigreich 2 C90U iso
BW1 bs
1
BWIA s Japan
SK5 jis
Russland / GUS 2
U9A gost Italien 1
Y9A gost C90KU uni
Polen 2 Rumanien 1
N9 pn 0OSC 8M stas
NOE pn
Bulgarien 1
Ungarn 2 U9A bds
S91 msz
S92 msz

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus 6ffentlich zuganglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach
bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffpriifung noch eine Abnahmepriifbescheinigung nach EN 10204.
Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. MaBgeblich ist stets das giiltige Normwerk in
seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu C85U

Anfrage starten
Angebot, Verfligbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

DATENBLATT ONLINE WERKSTOFFSUCHE WERKSTOFFNUMMER STAND
Zur Werkstoffseite Alle Werkstoffe durchsuchen 11830 22.08.2026
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https://steelequivalents.com/de/anfrage?material=824bdc64-373c-4895-8006-1097df1f0374&designation=f5e87833-3c36-4dbd-b971-64c5aa707766
https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/c85u
https://steelequivalents.com/de/suche

