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SteelEquivalents

AN82

auch gefiihrt als T0Kh9MFB-Sh

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 5 Normbezeichnungen aus 1 Regionen.

WEITERE BEZEICHNUNGEN KENNWERTE
5 in 1Regionen 12 erfasst
Chemische Zusammensetzung Massenanteil in %

Was diese Legierung ist

Eisen — der Rest, den keine Norm angibt —87.6 % ® Cr—93% @ Mo—0.7% ®Ni—O0.7% Spuren & Verunreinigungen - 1.7 %

Logarithmischer MaBstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade fiir Dekade.
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Cu < = <0.3
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Der MaBstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem
Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt auBerhalb des validierten Bereichs des veroffentlichten Modells (ein

Steel Equivalents - steelequivalents.com Angaben ohne Gewdhr - kein Ersatz fiir eine Abnahmepriifbescheinigung Seite 1 von 2



SteelEquivalents.com [182 - Werkstoffdatenblatt

niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Mechanische Eigenschaften 11 Kennwerte in 1 Zustanden

ZUSTAND - ABMESSUNG RM RE AS z Keu HB
N/mm? N/mm? % % kJ/m?

Pipe 600 400 19 55 780 -
Pipe 600 400 17 50 590 =
10Kh9MFB-Sh ( 10X9M®b-LU ) , Pipe - - - - - 255

Bezeichnungen in den einzelnen Normen 5 Bezeichnungen - 1 als identisch belegt

Russland / GUS 5

10Kh9OMFB-Sh Eigener Name der Sorte gost

10X9M®db gost

10X9MOb-LU gost

ans2 gost

ans2-u gost

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus 6ffentlich zuganglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach
bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffpriifung noch eine Abnahmeprifbescheinigung nach EN 10204.
Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. MaBgeblich ist stets das gultige Normwerk in
seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 1182

Anfrage starten
Angebot, Verfligbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

DATENBLATT ONLINE WERKSTOFFSUCHE WERKSTOFFNUMMER STAND
Zur Werkstoffseite Alle Werkstoffe durchsuchen —_ 17.08.2026
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https://steelequivalents.com/de/anfrage?material=30488034-4e73-4759-bbd7-1da3567b6a9d&designation=3403a325-6d7b-45c7-8def-bb5641fc496c
https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/gost/di82
https://steelequivalents.com/de/suche

