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NUMERO DE MATERIAL 1.2549 - CLASE 1.2

50WCrV8

N.° de material 1.2549

Composicion quimica, valores mecanicos y fisicos y 1 designaciones
normalizadas de 1regiones.

DENSIDAD OTRAS DESIGNACIONES VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm3 1 en1regiones 9 registrados
Composicién quimica Fraccion masica en %

Qué es esta aleacion

Hierro — el resto, que ninguna norma indica—951% @W—2% @Cr—11% @ Si—09% Trazas e impurezas - 1%

Escala logaritmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aqui es directamente comparable, década a década.

c =] 0.45-0.55
Si —] 0.7-1
Mn —— 0.15-0.45
P > 0.03
S W eE===== > 0.03
Cr L | 0.9-1.2
\Y — — 0.1-0.2
w -] 1.7-2.2
0.01% 0.1 % 1% 10 % 100 %

La escala es logaritmica, no la proporcion bruta del elemento en la aleacion — la unica forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola
imagen, y significa que cualquier valor aqui puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformacion predichas

No hay composicidn registrada suficiente para predecir una temperatura de transformacion de esta calidad — falta: Ni, Mo.
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Propiedades mecanicas 1valores en 1 estados

SOFT ANNEALED HE

Soft annealed 229

Propiedades fisicas 1valores

PROPIEDAD VALOR  UNIDAD

Densidad 7.85 g/cm?®

Designhaciones en las distintas normas 1 designaciones - 1 documentadas como idénticas

Europa 1

50WCrV8 Nombre propio de la calidad din-en

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado segun nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso publico y
documentacion de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspeccién conforme a EN 10204. Solicite
el certificado de fabrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 0 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edicion vigente.

Consulta sobre 50WCrVs8

Iniciar una

Oferta, disponibilidad, certificado de fabrica o una consulta técnica: directamente en la pagina del consulta
material.

FICHA TECNICA EN LiNEA BUSQUEDA DE CALIDADES N.° DE MATERIAL EMITIDA
Ver la pagina del material Buscar en todas las calidades 1.2549 23 ago 2026
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https://steelequivalents.com/es/consulta?material=4b879a3f-58e3-434b-abb7-8a486d0ca297&designation=a4e2309c-8f82-4775-944c-8a98b60025d8
https://steelequivalents.com/es/consulta?material=4b879a3f-58e3-434b-abb7-8a486d0ca297&designation=a4e2309c-8f82-4775-944c-8a98b60025d8
https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en/50wcrv8
https://steelequivalents.com/es/b%C3%BAsqueda

