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2Cri2MoV

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 1
désignations normalisées issues de 1 régions.

AUTRES DESIGNATIONS CARACTERISTIQUES
1 dans 1régions 10 répertoriées
Composition chimique Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage

Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne —849% @ Cr—11.8% ®@Mo—1% @ Mn—0.6 % Traces et impuretés - 1.8 %

Echelle logarithmique, de 0,01 % & 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade aprés décade.

C L | 0.18-0.24
Si < > | <0.5
Mn ——] 0.3-0.8
P e———— <0.03
S e—=—— <0.025
Cr | 11-12.5
Mo —] 0.8-1.2
Ni ——] 0.3-0.6
\" L | 0.25-0.35
Cu [ | <0.25
0.01 % 01% 1% 10 % 100 %

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de I'élément dans l'alliage — la seule fagon honnéte de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule
image, et chaque valeur ici peut étre comparée a n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition de cette nuance sort de la plage validée du modele publié (une fenétre de composition faiblement alliée),
aucune température de transformation n'est donc prédite ici.
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Caractéristiques mécaniques 7 valeurs pour 1 états
ETAT - DIMENSION N/n?n“]’i N/mRmE 2 HE
25-25 900-1050 > 700 >13 -
25-25 <930 590-735 >15 241-285

Traitement thermique 2 régimes
ETAPE TEMPERATURE  MILIEU
Revenu Température non précisée —
source joins the operations with + / procedural order
Trempe Température non précisée —

Revenu Température non précisée —

Désignations dans les différentes normes 1 désignations - 1 documentées comme identiques

Chine 1

2Cr12MoV Nom propre de la nuance gb

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi a partir de normes publiquement accessibles et de
documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contréle selon EN 10204. Veuillez demander
un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 2Cri2MoV .
Faire une demande

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE RECHERCHE DE NUANCES N° DE MATERIAU EDITION
Voir la fiche du matériau Rechercher toutes les nuances — 18 ao(t 2026

Steel Equivalents - steelequivalents.com Sans garantie - ne remplace pas un certificat de contrdle Page 2 sur 2


https://steelequivalents.com/fr/demande?material=efbabe5f-2e3b-4078-b157-3bcbc8a30d46&designation=4ced67d8-4483-4683-ad5b-c04ca441f284
https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/gb/2cr12mov
https://steelequivalents.com/fr/recherche

