
E215
रासा�निक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 1 क्षेत्रों के 1 मानक

1 1 क्षेत्रों में 4 

द्�व्यमान अंश (%)

लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.4 % Mn — 1.3 % C — 0.3 % P — 0.1 %

सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकी� पैमाना, 0.01 % से 100 % — �हाँ हर मान सीधे तुलनी� है, दशक दर दशक।

≤ 0.25

≤ 1.25

≤ 0.075 —

≤ 0.06 —

�ह पैमाना लघुगणकी� है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में

ईमानदारी से दिखाने का �ही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि �हाँ हर मान किसी भी अन्� मान से तुलनी� है।

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni,

Cr, Mo।

1 अवस्थाओं में 1 मान

�वस्था · आयाम
A

% · 5.65 √So

Lo = 5.65 √So ≥ 23

SteelEquivalents.com
13 अग॰ 2026 तक

Fe

C

Mn

P

S

0.01 % 0.1 % 1 % 10 % 100 %

SteelEquivalents.com E215 · सा�ग्री डेटा शीट

Steel Equivalents · steelequivalents.com बिना गारंटी · निरीक्षण प्रमाणपत्र का विकल्प नहीं पृष्ठ 1 / 2



1 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्�लेखित

1

E215 is

जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़

का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णा�क सदैव

E215 के बारे में पू�ता�

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

— 13 अग॰ 2026
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