
ст.08Х17Н13М2Т
0Cr18Ni12Mo3Ti �しても掲載

�学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 4 件の規格名称。

4 2 �域 0 

�量分率（%）

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

4 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

2

0Cr18Ni12Mo3Ti gb

1Cr18Ni12Mo3Ti gb

�シア / CIS 2

ст.08Х17Н13М2Т gost

ст.10X17H13M2T gost

 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、
3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

ст.08Х17Н13М2Т �関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。
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