
00Х20Н20М4Б
�학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 1개 지역의 규격 명칭 4건.

4 1� 지역 9 

�량 분율(%)

철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 51.6 % Cr — 21 % Ni — 21 % Mo — 3.6 % 미량 원소 및 불순물 · 2.8%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

≤ 0.03

≤ 0.6

1.8–2.5

≤ 0.03

≤ 0.02

20–22

3.4–3.7

20–22

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

3개 상태, 8개 값

�태 · 치수
RM

N/mm²

RE

N/mm²

to 600 490 215
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�태 · 치수
RM

N/mm²

RE

N/mm²

A5

%

Sheet trick, GOST 7350-77 590 295 30

�태 · 치수
RM

N/mm²

RE

N/mm²

A5

%

Sheet thin, GOST 5582-75 540 245 25

1개 값

without limitations.

명칭 4건 · 이 중 1건은 동일로 확인

�시아 / CIS 4

00Х20Н20М4Б gost

03KH21N21M4GB gost

03Х21Н21М4ГБ gost

ЭИ35 gost

�용 시 유의 �항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에

따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

00Х20Н20М4Б �련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

— 2026. 8. 16.
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https://steelequivalents.com/ko/%EB%AC%B8%EC%9D%98?material=00c43927-6c66-4f11-af07-298f2f623323&designation=0726c001-f62a-4356-a8e7-7cafc11be1fc
https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/gost/00kh20n20m4b
https://steelequivalents.com/ko/%EA%B2%80%EC%83%89

