
ст.09Х18Н10Т
06Kh18N10T(�)로도 표기

�학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 1개 지역의 규격 명칭 7건.

7 1� 지역 0 

�량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 �학 성분 자료가 없습니다.

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

1개 상태, 2개 값

�태 · 치수
RM

N/mm²

A5

%

Pipe, GOST 10498-82 529 40

명칭 7건 · 이 중 1건은 동일로 확인

�시아 / CIS 7

06Kh18N10T gost

09Kh18N10T gost

1Х18Н10Т gost

ст.06Х18Н10Т gost

ст.08X18H10T gost

ст.09Х18Н10Т gost

ст.12X18H10T gost

�용 시 유의 �항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에

따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.
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Steel Equivalents · steelequivalents.com 무보증 · 검사 증명서를 대신하지 않습니다 2쪽 중 1쪽



ст.09Х18Н10Т �련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

— 2026. 8. 18.
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https://steelequivalents.com/ko/%EB%AC%B8%EC%9D%98?material=1fdeecaa-5547-4e68-a719-f3fa1daf3893&designation=2d9d96b5-b746-4ed4-92ff-98f0373403cc
https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/gost/st-09kh18n10t
https://steelequivalents.com/ko/%EA%B2%80%EC%83%89

