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09MNCUPTiI

Sktad chemiczny, wtasciwosci mechaniczne i fizyczne oraz 1 oznaczen
normowych z 1 regionow.

INNE OZNACZENIA WARTOSCI WLASCIWOSCI
1 w 1regionach 9 w zestawieniu
Sktad chemiczny Udziat masowy w %

Czym jest ten stop

Zelazo — reszta, ktérej zadna norma nie podaje —97.2% @Mn—13% ®Si—04% @ Cu—0.3% Slady i zanieczyszczenia - 0.9%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — kazda wartos¢ tutaj jest bezposrednio poréwnywalna, dekada po dekadzie.
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Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziatem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposob, by pokazac¢ 0,01% i 100% na jednym
obrazie, dzieki czemu kazdag wartos$¢ tutaj mozna poréwnac z kazda inna.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany sktad jest niewystarczajgcy, aby przewidzie¢ temperature przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Oznaczenia w poszczegélnych normach 1oznaczen - 1 udokumentowano jako identyczne

Chiny 1 09MnCuUPTi Wiasna nazwa gatunku gb
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Uwaga dotyczgca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszg wiedzg na podstawie ogdlnodostgpnych norm i dokumentacji
producentéw. Nie zastgpujg one ani badania materiatu, ani dokumentu kontroli wedtug EN 10204. Atest hutniczy wedtug EN 10204 2.1,
3.1 lub 3.2 prosimy zaméwi¢ wraz z zapytaniem. Rozstrzygajgce jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 09MnCuPTi

Wyslij zapytanie
Oferta, dostepnos¢, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezposrednio na stronie materiatu.
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ONLINE Przeszukaj wszystkie gatunki — 17 sie 2026

Przejdz do strony materiatu
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https://steelequivalents.com/pl/zapytanie?material=a610d11f-d391-4cce-a322-0a5940655b7a&designation=1b388223-df86-4d36-89ed-492e6fe57ade
https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/gb/09mncupti
https://steelequivalents.com/pl/szukaj

