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SteelEquivalents

NUMERO DE MATERIAL 1.4534 - CLASSE 1.4

5934

N° do material 1.4534

também consta como X3CrNiMoAI13-8-2

Composicao quimica, valores mecanicos e fisicos e 15 designagdes normativas
de 3 regides.

DENSIDADE OUTRAS DESIGNA(;()ES VALORES DE PROPRIEDADES
7.85 g/cm3 15 em 3 regides 12 registrados
Composigio quimica Fracdo massica em %

O que é esta liga

Ferro — o restante, que nenhuma norma indica—755% @ Cr—128% @Ni—8% @ Mo—23% Tragos e impurezas - 1.5%

Escala logaritmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparavel, década a década.

(o] e | =< 0.05
Si = —] <01
Mn < —] <01
P | 2 0.01
S > 0.008
cr 1 12.25-13.25
Mo =] 2-2.5
Ni o 7.5-8.5
Al —] 0.8-1.35
Ti < —] <01
N > 0.01
0.01% 01% 1% 10 % 100 %

A escala é logaritmica, e ndo a fragao bruta do elemento na liga — a Unica forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma Unica imagem, e
significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.
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Temperaturas de transformacao previstas

A composicao desta qualidade esta fora da faixa validada do modelo publicado (uma janela de composi¢ao de baixa liga),
portanto nenhuma temperatura de transformacao é prevista aqui.

Propriedades fisicas 1valores
PROPRIEDADE VALOR UNIDADE
Densidade 7.85 g/cm?®
Designagées nas diversas normas 15 designacgoes - 3 documentadas como idénticas
Estados Unidos 9 Estados Unidos / Aeroespacial 5
S13800 Nome préprio da qualidade uns 5412 ams
PH13-8Mo aisi-sae 5629 ams
XM-13 Nome préprio da qualidade aisi-sae 5840 ams
A 564 astm 5864 ams
A 564 Grade XM13 astm 5934 ams
A 705 astm
A564 Type XM-13 astm Europa !
A693 astm X3CrNiMoAI13-8-2 Nome préprio da qualidade din-en
F899 astm

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciéncia a partir de normas de acesso publico e de documentagao de fabricantes.
Nao substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspe¢ao segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina
segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edicao vigente.

Consulta sobre 5934

Iniciar uma

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questao técnica — diretamente na pagina do consulta
material.

FICHA TECNICA ONLINE BUSCA DE QUALIDADES N° DO MATERIAL EMITIDA
Ver a pagina do material Buscar todas as qualidades 1.4534 8 de set. de 2026
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https://steelequivalents.com/pt-br/solicita%C3%A7%C3%A3o?material=37bb930c-bdd8-4efd-9904-3fed0b116194&designation=0a0f920d-ee36-4494-8e00-443e9d411604
https://steelequivalents.com/pt-br/solicita%C3%A7%C3%A3o?material=37bb930c-bdd8-4efd-9904-3fed0b116194&designation=0a0f920d-ee36-4494-8e00-443e9d411604
https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams/5934
https://steelequivalents.com/pt-br/busca

