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NUMERO DE MATERIAL EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

Composigao quimica, valores mecanicos e fisicos e 29 designagdes
normativas de 21 regioes.

DENSIDADE OUTRAS DESIGNAGOES VALORES DE PROPRIEDADES

7.85 g/cm3 29 em 21 regides 1 registados

Composic¢ao quimica

Fracdo massica em %

Nao dispomos de composicao quimica documentada para este numero de material.

Temperaturas de transformacao previstas

Nao ha composicao registada suficiente para prever uma temperatura de transformagao desta qualidade — em falta: C, Mn,

Si, Ni, Cr, Mo.
Propriedades mecanicas 4 valores em 1 estados
ESTADO - DIMENSAO e EE o2 il
N/mm? N/mm? %

Casting, GOST 7293-85 500 320 7 -
GOST 7293-85 = = = 153-245
Propriedades fisicas 1valores
PROPRIEDADE VALOR UNIDADE

Massa volumica 7.85 g/cm?
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Designagﬁes nas diversas normas 29 designagoes - 2 documentadas como idénticas
Estados Unidos 3 Internacional 1
65-45-12 aisi-sae 500-7 iso
70-50-05 aisi-sae
80-55-06 aisi-sae Japao 1
FCD500 jis
Europa 2
i 1
EN-GJS-500-7U Nome préprio da qualidade din-en China
GGG-50 Nome préprio da qualidade din-en QT500-7 gb
Reino Unido 2 Suécia 1
500/7 bs 07 27-02 ss
SNG 500 bs
Tchéquia 1
Russia / CEI 2 422305 csn
VCH50 gost
. . ]
BY50 gost Ameérica Latina
FMNP55005 copant
Italia 2
i 1
GS 500 uni  Hungria
GS500-7 uni GoV50 msz
Pol6nia 2 Australia / Nova Zelandia 1
ZS5002 pn 500-7 as-nzs
Zs5007 pn
Bulgaria 1
Austria 2 500-2 bds
GGG500 onorm
SG50 onorm Bélgica !
FNG50-7 nbn
Franca 1
FGS 500-7 afnor Paises Baixos 1
GN50 nen
Espanha 1
T ]
FGE 50-7 une Finlandia
GRP500 sfs

Nota sobre a utilizacao. Os dados foram reunidos em consciéncia a partir de normas de acesso publico e de documentacao de
fabricantes. Nao substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspegao segundo a EN 10204. Solicite o certificado
de fabrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edicao em vigor.

Consulta sobre EN-GJS-500-7U

Iniciar uma

Proposta, disponibilidade, certificado de fabrica ou uma questao técnica — diretamente na pagina consulta
do material.

FICHA TECNICA ONLINE PESQUISA DE QUALIDADES N.° DE MATERIAL EMITIDA
Ver a pagina do material Pesquisar todas as qualidades EN-JS1082 7 de set. de 2026
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https://steelequivalents.com/pt/pedido?material=59bacace-aab5-4e51-bad2-f0b280b58d59&designation=a94a68d0-7961-40b2-8bc3-81ab44cfb3b2
https://steelequivalents.com/pt/pedido?material=59bacace-aab5-4e51-bad2-f0b280b58d59&designation=a94a68d0-7961-40b2-8bc3-81ab44cfb3b2
https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en/en-gjs-500-7u
https://steelequivalents.com/pt/pesquisa

