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NUMERO DE MATERIAL 1.4916 - CLASSE 1.4

X18CrMnMoNbVNI12

N.° de material 1.4916

Composicao quimica, valores mecanicos e fisicos e 10 designacdes normativas
de 4 regioes.

DENSIDADE OUTRAS DESIGNA(;()ES VALORES DE PROPRIEDADES
7.85 g/cm3 10 em 4 regides 12 registados
Composigéo qul'mica Fracdo massica em %

O que é esta liga

Ferro — o restante, que nenhuma norma indica—851% @ Cr—11.5% @ Mn—08% @ Mo—0.6% Vestigios e impurezas - 2.1%

Escala logaritmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparavel, década a década.
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A escala é logaritmica, e ndo a fragao bruta do elemento na liga — a unica forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa Unica imagem, e
significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformacao previstas

A composicado desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composicao de
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baixa liga), pelo que aqui nao é prevista nenhuma temperatura de transformacao.

Propriedades fisicas 1 valores
PROPRIEDADE VALOR UNIDADE
Massa volumica 7.85 g/cm?®
Designagées nas diversas normas 10 designagoes - 1 documentadas como idénticas
Russia / CEl 4 Internacional 2
18Ch1IMNFB gost MM12G iso
18X1MMH®B gost X18CrMnMoNbVN12 iso
2X1MMoOBH gost
EM291 gost Europa 1
X18CrMnMoNbVN12 Nome préprio da qualidade din-en
Franca 3
56T5 afnor
Z20CDNbVT afnor
Z21CDNbV11 afnor

Nota sobre a utilizacao. Os dados foram reunidos em consciéncia a partir de normas de acesso publico e de documentagao de
fabricantes. Nao substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspegao segundo a EN 10204. Solicite o certificado
de fabrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edigao em vigor.

Consulta sobre X18CrMnMoNbVN12 __
Iniciar uma

Proposta, disponibilidade, certificado de fabrica ou uma questao técnica — diretamente na pagina consulta
do material.

FICHA TECNICA ONLINE PESQUISA DE QUALIDADES N.° DE MATERIAL EMITIDA
Ver a pagina do material Pesquisar todas as qualidades 1.4916 9 de set. de 2026
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