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MALZEME NUMARASI 1.8523 - SINIF 1.8

39CrMoVi13-9

Malzeme no. 1.8523

Kimyasal bilesim, mekanik ve fiziksel degerler ve 4 bolgeden 14 standart tanimi.

YOGUNLUK DIGER ADLANDIRMALAR OZELLIK DEGERLERI
1.72 cicms 14 s vs1gede 9 kauith
Kimyasal bilesim Kiitlece oran (%)

Bu alasim nedir

Demir — higbir standartta belirtiimeyen kalan kissm —94.3 % @ Cr—33% @ Mo—1% @ Mn—0.6 %

Eser miktarlar ve safsizliklar - 0.9%

Logaritmik 6lgek, %0,01ile %100 arasi — buradaki her deger, on kat araliklarla dogrudan karsilastirilabilir.

c -] 0.35-0.45
Si ——— 0.15-0.4
Mn ] 0.4-0.7
L > 0.035
§  e==eeees > 0.035
Cr L | 3-3.5
Mo - 0.8-11
V —]] 0.15-0.25
0.01% 01% 1% 10 % 100 %

Olcek logaritmiktir, elementin alasimdaki ham payi degildir — %0,01 ile %100'{ tek bir resimde diiriistce géstermenin tek yoludur ve buradaki
her degerin digerleriyle karsilastirilabilecegdi anlamina gelir.

Ongoriilen doniisiim sicakliklari

Bu kalite igin bir donlisiim sicakligi dngorebilmek icin kayitli bilesim yeterli degil — eksik: Ni.
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Mekanik ozellikler

1.8523 - 39CrMoV13-9 - Malzeme veri sayfasi

2 durumda 9 deger

QUENCHED AND TEMPERED RM A
N/mm? %
16 -40 950-1150 "
40-100 900-1100 13
100 -160 870-1070 14
160 - 250 800-1000 15
HB
SOFT ANNEALED
Soft annealed 248
Fiziksel 6zellikler 1deger
OZELLIiK DEGER BiRIiM
Yogunluk 772  g/cm?®

Standartlara gore adlancdirmalar 14 tanim - 5 tanesi ayni olarak belgelenmis

Birlesik Krallik 9 Avrupa 3
3S132 Kalitenin kendi adi bs 1.8523 din-en
35132D bs 39CrMoV13-9 Kalitenin kendi adi din-en
40C bs 40CrMoV13-9 Kalitenin kendi adi din-en
897M39 bs

EN40 C Kalitenin kendi adi bs Birlesik Krallik / Fransa !
HCM3 bs S$134 Kalitenin kendi adi bsi-afnor
S132 bs )

S133 bs Italya 1
S134 bs 36CrMoV12 uni

Kullanima iliskin not. Veriler, kamuya acik standartlardan ve Uretici belgelerinden bilgimiz dahilinde derlenmistir. Ne malzeme
muayenesinin ne de EN 10204'e gore bir muayene belgesinin yerine geger. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye gore fabrika sertifikasini litfen
talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardin yurlrlikteki baskisi esastir.

39CrMoV13-9 hakKkinda talep Talep olustur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikasi ya da teknik bir soru — dogrudan malzeme sayfasindan.

CEVRIM iCi VERi SAYFASI KALITE ARAMA MALZEME NO. YAYIN
Malzeme sayfasina git TUm kaliteleri ara 1.8523 11 Eyl 2026
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https://steelequivalents.com/tr/talep?material=05fca23d-e4dd-447f-a217-fd47a56de144&designation=5456775a-10d9-4a0b-a417-aa3bbe340ea0
https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en/39crmov13-9
https://steelequivalents.com/tr/arama

