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Malzeme veri sayfasi

SteelEquivalents 9 Eyl 2026 itibariyla

MALZEME NUMARASI 1.4318 - SINIF 1.4

X2CrNIN18-7

Malzeme no. 1.4318

Kimyasal bilesim, mekanik ve fiziksel degerler ve 4 bolgeden 7 standart tanimi.

YOGUNLUK DIGER ADLANDIRMALAR OZELLIK DEGERLERI
8 giems 7 sboigede 9 kauith
Kimyasal bilesim Kiitlece oran (%)

Bu alasim nedir

Demir — hi¢bir standartta belirtimeyen kalan kissm —723 % @ Cr—175% @Ni—7% @ Mn—2% Eser miktarlar ve safsizliklar - 1.2%

Logaritmik 6lgek, %0,01ile %100 arasi — buradaki her deger, on kat araliklarla dogrudan karsilastirilabilir.

C == =<0.03
Si = > | <1
Mn < == | <2
L > 0.045
s - 0.015
Cr o 16.5-18.5
Ni =i 68
N ———— — 0.1-0.2
0.01% 0.1 % 1% 10 % 100 %

Olcek logaritmiktir, elementin alasimdaki ham pay! degildir — %0,07 ile %100'(i tek bir resimde diirlistce gdstermenin tek yoludur ve buradaki
her degerin digerleriyle karsilastirilabilecegdi anlamina gelir.

Ongériilen doniisiim sicakliklar

Bu kalite igin bir donlistim sicakligi 6ngérebilmek igin kayitli bilesim yeterli degil — eksik: Mo.
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Mekanik ozellikler

1.4318 - X2CrNiN18-7 - Malzeme veri sayfasi

1durumda 6 deger

DURUM - 6LCU

Plate/Sheet Hot-rolled

Hot-rolled

Fiziksel 6zellikler
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N/mm?

550
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215 45 - - -

= = 207 95 218

1deger

OZELLIK

Yogunluk

Isil islem

DEGER BIRIiM

8 g/cm®

1rejim

ADIM

Tavlama

Standartlara gore adlanchirmalar

SICAKLIK  ORTAM

Sicaklik belirtiimemis —

7 tanim - 4 tanesi ayni olarak belgelenmis

Amerika Birlesik Devletleri

S30103 Kalitenin kendi adi
S30153 Kalitenin kendi adi
301LN Kalitenin kendi adl

Japonya

SUS 301LN
SUS301L

uns
uns

aisi-sae

jis

jis

Avrupa 1

X2CrNiN18-7 Kalitenin kendi adi din-en

Fransa 1

Z3CN18-07Az afnor

Kullanima iliskin not. Veriler, kamuya acik standartlardan ve Uretici belgelerinden bilgimiz dahilinde derlenmistir. Ne malzeme
muayenesinin ne de EN 10204'e gore bir muayene belgesinin yerine geger. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye gore fabrika sertifikasini litfen
talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardin yurlrlikteki baskisi esastir.

X2CrNiN18-7 hakkinda talep

Talep olustur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikasi ya da teknik bir soru — dogrudan malzeme sayfasindan.

CEVRIM iCi VERi SAYFASI KALITE ARAMA MALZEME NO. YAYIN
Malzeme sayfasina git TUm kaliteleri ara 1.4318 9 Eyl 2026
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https://steelequivalents.com/tr/talep?material=7c1f32db-39df-4994-af37-8b09f8192fe1&designation=d1cd5bf8-65b6-4ec4-aa4c-9e5062f17723
https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en/x2crnin18-7
https://steelequivalents.com/tr/arama

