SteelEquivalents.com 1.4534 - X3CrNiMoAl113-8-2 - Malzeme veri sayfasi

Malzeme veri sayfasi
4 Eyl 2026 itibariyla

SteelEquivalents

MALZEME NUMARASI 1.4534 - SINIF 1.4

X3CrNiMoAI13-8-2

Malzeme no. 1.4534

Kimyasal bilesim, mekanik ve fiziksel degerler ve 3 bdlgeden 15 standart tanimi.

YOGUNLUK DIGER ADLANDIRMALAR OZELLIK DEGERLERI
7.85 cicms 15 3 boigede 12 kayiti
Kimyasal bilesim Kiitlece oran (%)

Bu alasim nedir

Demir — higbir standartta belirtimeyen kalan kissm —755% @ Cr—128% @Ni—8% @ Mo—23%

Eser miktarlar ve safsizliklar - 1.5%

Logaritmik 6lgek, %0,01ile %100 arasi — buradaki her deger, on kat araliklarla dogrudan karsilastirilabilir.

C e = | <0.05
Si = —] <01
Mn < —] <01
P > 0.01
S > 0.008
Cr | 12.25-13.25
Mo | 2-2.5
Ni o 7.5-8.5
Al —] 0.8-1.35
Ti < —] <01
N > 0.01
0.01 % 01% 1% 10 % 100 %

Olgek logaritmiktir, elementin alasimdaki ham payi degildir — %0,07 ile %100'l tek bir resimde dirlistge gstermenin tek yoludur ve buradaki
her degerin digerleriyle karsilastirilabilecedi anlamina gelir.

Ongériilen doniisiim sicakliklari

Bu kalitenin bilesimi, yayimlanmis modelin dogrulanmis araliginin (diistik alasimli bilesim penceresi) disinda kaldigindan,
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burada bir donlisiim sicakligi 6ngérilmemektedir.

Fiziksel 6zellikler 1deger

OZELLIiK DEGER BiRIiM

Yogunluk 785 g/cm?®
Standartlara gore adlandirmalar 15 tanim - 3 tanesi ayni olarak belgelenmis
Amerika Birlesik Devletleri 9 Amerika Birlesik Devletleri / Havacilik ve uzay 5
S13800 Kalitenin kendi adi uns 5412 ams
PH13-8Mo aisi-sae 5629 ams
XM-13 Kalitenin kendi adi aisi-sae 5840 ams
A 564 astm 5864 ams
A 564 Grade XM13 astm 5934 ams
A 705 astm

1

A564 Type XM-13 astm Avrupa
A693 astm X3CrNiMoAI13-8-2 Kalitenin kendi adi din-en
F899 astm

Kullanima iliskin not. Veriler, kamuya agik standartlardan ve Uretici belgelerinden bilgimiz dahilinde derlenmistir. Ne malzeme
muayenesinin ne de EN 10204'e gore bir muayene belgesinin yerine gecer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye gore fabrika sertifikasini lttfen
talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardin yururlikteki baskisi esastir.

X3CrNiMoAI13-8-2 hakkinda talep

Talep olustur
Teklif, stok durumu, fabrika sertifikasi ya da teknik bir soru — dogrudan malzeme sayfasindan.

CEVRIM iCi VERi SAYFASI KALITE ARAMA MALZEME NO. YAYIN
Malzeme sayfasina git TUm kaliteleri ara 1.4534 4 Eyl 2026
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https://steelequivalents.com/tr/talep?material=37bb930c-bdd8-4efd-9904-3fed0b116194&designation=9277b9f4-ceef-4f8b-90c8-af20ba7970b8
https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en/x3crnimoal13-8-2
https://steelequivalents.com/tr/arama

