
ст.08Х17Н13М2Т
�列为 0Cr18Ni12Mo3Ti

�学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 4 个标准牌号。

4 �盖 2 个地区 0 

�量分数（%）

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

4 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

2

0Cr18Ni12Mo3Ti gb

1Cr18Ni12Mo3Ti gb

�罗斯 / 独联体 2

ст.08Х17Н13М2Т gost

ст.10X17H13M2T gost

 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的

�于 ст.08Х17Н13М2Т 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。
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